FICHA TECNICA

PANEL ESPUMA MINERAL
AUTOADHESIVA 20 mm

Panel de espuma mineral de celda abierta de 20 mm
con autoadhesivo en la cara oculta: se pega
directamente sobre pared o techo, sin obra ni
perfileria. Absorbe sobre todo en medias y altas

frecuencias.
~ay @ Clase 3 Espesor
0,40 C-s2,d0 20 mm
absarcién ponderada reaccion al fuego del conjunto
ENISO 11654 EN 13501-1:2018
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Prestaciones acusticas PANEL ESPUMA MINERAL AUTOADHESIVA 20 mm

~[I Absorcién acustica
berante sec

CNsayo en camara rever

“TON TECNALIA

anda 10, Vitoria

)0 Hz. Referencia

1654. E
habitual en S norteamericanos
HZ 125 250 500 1000 2000 4000
ag 0,04 0,16 0.4 0,72 0,88 1,0
Coeficiente de absorcion en las frecuencias de referencia, listo para introducir en el calculo de reverberacion de | la
¢) Reaccién al fuego
«Espuma mineral ISINAC de 2 cm a 6 cm» con
autoadhesivo; EN ISO 11925-2:2026 y EN
202 13823:2020+A1:2022

Clasificacion emitida por laboratorio independiente
sobre el producto ensayado segun EN 13501-1:2018.

tecnal.a Los ensayos acusticos de esta ficha se realizaron en TECNALIA, laboratorio acreditado por ENAC y
e signatario del acuerdo ILAC-MRA, gue da reconocimiento internacional a los resultados. La clasificacion

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

STECHNOLOGY ALLIANCE de reaccion al fuego la emite el laboratorio que se cita en su blogue.



Material, color Yy medidas PANEL ESPUMA MINERAL AUTOADHESIVA 20 mm

< Composicion, capa a capa

CAPA MATERIAL COMPOSICION GRAMAJE / DENSIDAD POSICION

1 Espuma mineral espuma mineral de celda 9 kg/m? (densidad  cara vista
abierta nominal)

2 Autoadhesivo autoadhesivo con malla 80 g/m? cara oculta

Color

2 acabados de espuma vista: Blanco y Gris

m Medidas y montaje

-t Espesor 20 mm

@ Cuadrado 305 %x305-400x400-610x610-800 x 800 - 1220 x 1220 mm

1 Rectangulo 1220 x 100 - 1220 %x 200 - 1220%x 305 - 1220x 400 - 1220 x 610 mm
™ PILL 610 x 3051220 x 305 - 800 x 400 - 1220 x 400 mm

™ TRISMA 610 x 407 - 800 x 5331220 x 813 mm

™ Hexagono 0 305-610 1220 mm (cfrculo circunscrito)

o Circulo diametro 305 - 400 - 610 - 800 - 1220 mm

™ Superficie por pieza (cuadrados) C305=0,093m?- C400=0,16m?- C610=037 m?- C.800 = 0,64

m?-C1220=1,49 m?

= Personalizacion Se pueden personalizar todos los formatos
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Sostenibilidad y certificaciéon PANEL ESPUMA MINERAL AUTOADHESIVA 20 mm

# Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado

Certificaciones vigentes de ISINAC ACOUSTI

CWORLD S.L.U,, con su numero de registro y su validez. Documentacion

ISO 14001 - ISO 14006 Marcado CE - DoP
( \ sMplenta ) J Bure: eclaracion de Prestaciones de st sMiila de

VIGENTES HASTA 2029 EMITIDA 2026

) Lo que suma este producto en certificacion de edificios

10 4 4 3

WELL DGNB HQE LEED

éditos documentables créditos documentables “réditos documentables créditos documentables

2

BREEAM

éditos docun
Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respald

Material y ciclo de vida, de un vistazo

2
<> Espuma mineral %~ 20 mm de espesor Fabricado en la Unién
N —

espuma mineral de celda abierta Del conjunto Europea

D 2 acabados de espuma vista:
Blanco y Gris

le catdlogo

% Documentaciéon que acompafia a este producto

sin coste: informe de ensa

lodo disponible para el equipo redactor, bajo peticion
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https://www.isinac.com/

Puntos en certificacion de edificios

PANEL ESPUMA MINI

CERTIFICACION CREDITO PUNTOS CON QUE SE ACREDITA

BREEAM Hea 06 — Acoustic performance — ensayos de absorcidn vy aislamiento de laboratorio acreditado
ENAC

LEED v4.1 EQ — Acoustic Performance 1 coeficientes de absorcion por banda para el célculo de
reverberacion

DGNB ENV1.1T — Life cycle assessment hasta 130 mddulos del ACV desglosados, en formato legible por
herramienta de calculo

DGNB SOC1.3 — Acoustic comfort hasta 110 a,, por banda, ay y area de absorcion equivalente

DGNB ENV1.3 — Resource extraction hasta 100  certificaciones de origen y gestion ambiental

HQE Emisiones de los materiales 2 formaldehido y COV cancerigenos 1Ay 1B bajo umbral

HQE AcUstica en zonas comunes hasta3 los ensayos de absorcion disponibles

WELL S05 — Sound Reducing Surfaces 2 el producto es el elemento de cumplimiento

WELL S04 — tiempo de reverberacion 2 coeficientes de absorcion del material

WELL S06 — refuerzo de privacidad 1 cuelga de SO5, con el mismo respaldo

acustica

Documentacion para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados y fichas de calculo acustico a disposicion del equipo redactor.

Acompafamos la especificacion desde el proyecto hasta la obra.

orm -

on



https://www.isinac.com/
mailto:info@isinac.com

